получение субмикрокристаллической структуры титановых сплавов
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 Для малолегированных (α+()-титановых сплавов термоводородная обработка позволяет получить структуру с размером α-частиц меньше одного микрона и твердостью 45-47 ед.HRC.
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 Для α-титановых сплавов сочетание термоводородной обработки (ТВО) с термомеханической обработкой (ТМО) приводит к формированию микрокристаллических зерен.
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 Формирование субмикрокристаллической структуры приводит к резкому повышению прочностных свойств, в том числе и термически неупрочняемых α-сплавов (ВТ1-0, ВТ5, ВТ5-1 и др.).
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